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BIORAZGRADLJIVI VPCI INHIBITORI ZA 
BIOGORIVA 

Sažetak 
Godinama se kemijska industrija oslanjala na naftu i naftne 
derivate kao sastojke tisuća proizvoda. Brojni industrijski 
proizvođači koriste derivate nafte u svojim formulacijama. 
Međutim, nafta i plin nalaze se u središtu današnje brige oko 
energije, a njihova cijena drastično raste. Sve strože regulative 
vezane za očuvanje okoliša zahtijevaju dodatni napor i troškove 
za proizvođače proizvoda na osnovi ulja i njihove korisnike. To 
su osnovni razlozi što uporaba obnovljivih proizvoda na bio-
osnovi ne samo da pruža sigurnu alternativu proizvođačima i 
korisnicima, već pruža mogućnost usporedbe u izvedbi, 
ekonomičnosti i biorazgradljivosti finalnih proizvoda. 
Primjena hlapljivih inhibitora korozije-VpCI kod proizvoda za 
podmazivanje pruža brojne prednosti. Kada se dodaju hlapljivi 
inhibitori korozije-VpCI u ulja ili goriva koja služe kao „nosač“, oni 
pružaju zaštitu od korozije strojevima tijekom rada, mirovanja i 
transporta. Pravilna kombinacija hlapljivih inhibitora korozije-
VpCI produljuje život strojeva i smanjuje korozivno trošenje 
sustava goriva i spremnika. 
Hlapljivi inhibitori korozije za biogoriva BBB (Building Blocks for 
Biofuels) i BBB Bio su snažni inhibitori koji kontroliraju korozivna 
svojstva biogoriva. BBB i BBB Bio su inkorporirana patentirana 
VpCI tehnologija koja pruža zaštitu u 3 faze: tekućoj, međufazi i 
parnoj fazi. BBB Bio je razvijen s uljem soje kao „nosačem“ VpCI, 
a može se dodati različitim biogorivima kao i mnogim 
uobičajenim vrstama goriva uključujući dizel i benzin, itijekom 
rada i tijekom skladištenja, transporta i distribucije. 
BBB i BBB Bio prošli su test korozije u skladu sa MIL-PRF-25017 
i ASTM-D-665-92 standardima. 
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UVOD 
Zelena kemija nije apsolutni cilj ili destinacija, već predanost procesu kontinuiranih 
poboljšanja. Kemijski proizvodi trebaju očuvati učinkovitost i smanjiti utjecaj na 
okoliš. Ti proizvodi bi trebali biti napravljeni tako da na kraju njihove primjene ne 
ostaju u okolišu i da se raspadnu na neškodljive komponente za okoliš. 
Razvoj zelenih inhibitora korozije je proces koji zahtijeva dobro znanje o zakonskim 
regulacijama vezano za okoliš, procjenu utjecaja na okoliš kao i poznavanje 
namjene zaštite od korozije u primjenama za koje je razvijen. 
Različiti pristupi mogu se koristiti kako bi se zadržali zahtijevani ili poboljšani uvjeti u 
okolišu: 

1. Zamjena „nosača“ na osnovi ulja ili otapala u formulacijama s tehnologijama 
na osnovi vode, dok te tehnologije pružaju zaštitu od korozije koja je u 
funkciji zaštite okoliša [1]. Te zamjene mogu biti skupe i vremenski 
ograničene za neke operacije. U tim slučajevima proizvođač nema izbora 
nego koristiti proizvode opasne za okoliš na osnovi nafte ili ne raditi ništa. 

2. Zamjena proizvoda na osnovi nafte s otapalima proizvedenima od 
obnovljivih izvora. To je postignuto kombinacijom hlapljivih inhibitora 
korozije s uljima na osnovi soje radi formuliranja antikorozivnih proizvoda za 
različite primjene. 

3. Uporaba biorazgradljivih materijala kao inhibitora korozije. 
Fokus ovog rada je limitiran na zadnja dva navedena pristupa. Cilj ovog rada jest 
pokazati da netoksični proizvodi mogu inhibirati koroziju isto, ako ne i bolje od svojih 
toksičnih tradicionalnih duplikata, ovisno o sustavu. 

EKSPERIMENTALNI DIO 
Ovaj rad predstavlja dva proizvoda koja se koriste kao antikorozivna osnova za 
goriva, uključujući i biogoriva: BBB i BBB Bio. 
Mnogo godina mnoge komponente goriva bili su derivati nafte. Istraživanje 
obnovljivih izvora energije počelo je 1960-ih. Kao početak, goriva na osnovi etanola 
počela su se koristiti za automobilske motore umjesto benzina; kasnije je razvijen 
biodizel. U SAD-u biodizel je mješavina monoalkil estera dugolančanih masnih 
kiselina dobivenih iz biljnih ulja ili životinjskih masti. 
Ulje od soje je najveći izvor sirovina za proizvodnju biodizela u SAD-u, međutim, u 
drugim zemljama koriste se i ulja drugih biljaka. Mješavina metil estera masnih 
kiselina ima kemijska i fizikalna svojstva slična konvencionalnom dizelskom gorivu. 
Biodizel je registriran sa US EPA kao aditiv gorivu pod sekcijom 21 (b) Clean Air 
Act. 
BBB i BBB Bio predstavljaju osnovu za novu generaciju goriva. Aktivni sastojci oba 
proizvoda,BBB i BBB Bio, spojevi su amino-karboksilata i antioksidansa za visoke 
temperature. BBB je mješavina spomenutih aktivnih sastojaka u mineralnom otapalu 
(white spirit), dok je BBB Bio na osnovi metil estera sojinog ulja. 
Metil ester sojinog ulja je izabran kao „nosač“ na osnovi: 
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a. izvrsnih svojstava za sigurnost okoliša: 
- nije toksičan: akutni oral LD50 je veći od 17,5 g/kg tjelesne 

težine. Za usporedbu, kuhinjska sol je gotovo 10 puta toksičnija. 
- biorazgradljiv 
- vrlo blaga iritacija kože 

b. kemizma metil estera sojinog ulja: budući da je triglicerid smjese 
zasićenih i nezasićenih masnih kiselina (metil esteri), ovaj proizvod 
pruža odličnu zaštitu od korozije metalnih podloga/površina. 

c. topljivosti metil estera sojinog ulja koja je slična ili bolja od proizvoda 
dobivenih iz derivata nafte. 

Laboratorijski testovi 
Test kompatibilnosti –ASTM D-4054 B [2] 
BBB i BBB Bio dodani su gorivima u koncentraciji od 0,25 % po volumenu. 
Mješavine su se vizualno pregledavale radi promjena. Aditivi su smatrani 
kompatibilnima s gorivom ako nije bilo promjena u njihovu izgledu [tablica 1]. 
Test korozije uranjanjem i poluuranjanjem ASTM G-31-72 [3] izveden je na 
pločicama ugljičnog čelika SAE 1010 na sobnoj temperaturi. Deionizirana voda je 
dodana mješavini aditiva u gorivu u koncentraciji od 5 % po volumenu radi ubrzanja 
korozije. Pločice su stavljene u mješavinu i periodično pregledavane. Nakon 8 
mjeseci pločice su izvađene i vizualno pregledane. Rezultati su prikazani u tablici 1. 
BBB i BBB Bio su procijenjeni u skladu s testom korozije MIL-PRF-25017 [4] (ASTM 
D-665) [5] test metoda za svojstva zaštite od korozije inhibiranog mineralnog ulja u 
prisutnosti vode, procedura B (za sintetičku morsku vodu). 
Prema proceduri, BBB i BBB Bio su dodani dizelskom gorivu u koncentraciji 0,25 % 
po težini. Dizel je bio pomiješan s 5 % sintetičke morske vode. 
Uzorak od ugljičnog čelika stupnja 1018 uronjen je u mješavinu kroz 5 sati  uz 
miješanje pri temperaturi od 38 ºC. Nakon toga je uzorak pregledan radi utvrđivanja 
prisutnosti korozije. Rezultati su prikazani u tablici 2. 
Procjena izvedbe BBB nasuprot široko korištenim konvencionalnim inhibitorima 
korozije 
BBB je inhibitor za lagani[MP1] naftni derivat i plinski kondenzat i procijenjen je u 
skladu s testom uranjanja na pločicama ugljičnog čelika. 
BBB i konvencionalni inhibitori korozije dodani su laganom naftnom derivatu i 
plinskom kondenzatu u koncentraciji od 150 ppm. 
Da bi se ubrzao test, dodano je 5 % deionizirane vode sa pH 2* (*pH stupanj 
deionizirane vode je podešen s laboratorijskom sumpornom kiselinom). Pločice su 
očišćene metanolom i osušene na zraku, te su uronjene u mješavinu i ostavljene 
preko noći na sobnoj temperaturi. Posude su bile dobro protresene i ostavljene u 
sobnim uvjetima sljedeća 72 sata. Nakon testa, pločice su izvađene iz mješavine i 
vizualno pregledane. 
Rezultati su prikazani u tablici 3. 
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Zaštita od korozije obojenih metala 
Zaštita od korozije obojenih metala prosuđivana je prema DIN 50017. 
BBB i BBB Bio u koncentraciji od 1 % u benzinu bili su naneseni na pločicu 
prevučenu lemom i čeličnu pločicu prevučenu olovom i kositrom. 
Pločice su osušene na zraku i stavljene u komoru za testiranje. Rezultati testa 
prezentirani su u tablici 4. 
Procjena zaštite od korozije u elektrolitima koji sadrže sumporovodik(H2S) i ugljični 
dioksid(CO2) 
Test uranjanja je napravljen na pločicama od ugljičnog čelika SAE 1010 na 45ºC 
kroz 24 sata. 
Pločice su uronjene u umjetnu morsku vodu pripremljenu iz sintetičke morske soli. 
H2S je napravljen iz Na2S i octene kiseline prema uputama NACE publikacije ID182 
[6], te je potom dodan[MP2] elektrolitima u koncentraciji od 1 ppm.  
Slana voda je propuhana ugljičnim dioksidom oko 30 minuta. BBB i BBB Bio su 
testirani u koncentraciji od 150 ppm. Gubitak težine je utvrđen i Z (% zaštite) je 
izračunan prema formuli: 

 
 

Z= %100x
m

mm

inh

inhcont

∆
∆−∆

, gdje 

 
∆mcont - gubitak težine u elektrolitu bez inhibitora, g 
∆minh  - gubitak težine u elektrolitu s inhibitorom, g 

 
Rezultati su prikazani u tablici 5. 
 
Zaštita od korozije praznih spremnika  
Ovaj eksperiment je napravljen u svrhu procjene efektivnosti BBB i BBB Bio kod 
skladištenja i prijevoza. 
Tri metalne bačve od 20 litara očišćene su metanolom i osušene suhim zrakom. 
Rupa od 12,7 mm napravljena je na dnu svake metalne bačve. Jedna od metalnih 
bačvi ostavljena je nezaštićena, a druge dvije metalne bačve zamagljene s 20 ml 
BBB i BBB Bio. Bačve su zatvorene poklopcem i stavljene u recirkulirajuću komoru 
kroz 14 dana. 

Uvjeti ciklusa recirkulacije: 

50 
o

C, 100 RH[MP3], 16 sati 
80 

o
C, 100 RH, 8 sati 

Rezultati su prikazani na slikama 1, 2 i 3. 
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REZULTATI 

Tablica 1: Kompatibilnost i zaštita od korozije BBB i BBB Bio 
Uzorak Kompatibilnost Test uranjanja, 

prisutnost korozije 
Test poluuranjanja, 
prisutnost korozije 

Benzin (kontrola) - Korozija Korozija 
Benzin + 0,25 % 
BBB 

Kompatibilno Nema vidljive 
korozije 

Nema vidljive 
korozije 

Benzin + 0,25 % 
BBB Bio 

Kompatibilno Nema vidljive 
korozije 

Nema vidljive 
korozije 

Dizel (kontrola) - Korozija Korozija 
Dizel + 0,25 % BBB Kompatibilno Nema vidljive 

korozije 
Nema vidljive 
korozije 

Dizel + 0,25 % BBB 
Bio 

Kompatibilno Nema vidljive 
korozije 

Nema vidljive 
korozije 

Biodizel (kontrola) - Korozija Korozija 
Biodizel + 0,25 % 
BBB 

Kompatibilno Nema vidljive 
korozije 

Nema vidljive 
korozije 

Biodizel + 0,25 % 
BBB Bio 

Kompatibilno Nema vidljive 
korozije 

Nema vidljive 
korozije 

 
 
Tablica 2: MIL-PRF-25017 (ASTM D-665) 
Materijal Rezultat 
Dizelsko gorivo + 0,25 % BBB Nema vidljive korozije 
Dizelsko gorivo + 0,25 % BBB Bio Nema vidljive korozije 
Dizelsko gorivo (kontrola) Korozija 
 
Tablica 3: Zaštita od korozije pomoću BBB nasuprot konvencionalnim inhibitorima 
korozije za goriva 
Materijal Prisutnost 

korozije 
Materijal Prisutnost 

korozije 
Lagani naftni destilat + 
150 ppm BBB 

Nema 
vidljive 
korozije 

Plinski kondenzat + 
150 ppm BBB 

Nema vidljive 
korozije 

Lagani naftni destilat + 
150 ppm 
konvencionalnog 
inhibitora korozije 

Korozija Plinski kondenzat + 
150 ppm 
konvencionalnog 
inhibitora korozije 

Korozija 

Lagani naftni destilat 
(kontrola) 

Jaka korozija Plinski kondenzat 
(kontrola) 

Jaka korozija 
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Tablica 4. Zaštita od korozije pomoću BBB i BBB BIO za pločicu prevučenu lemom i 
čeličnu pločicu prevučenu olovom i kositrom. 
Materijal Lem.Vrijeme prije početka 

korozije, dani 
Čelična pločica. Vrijeme 
prije početka korozije, 
dani 

1% BBB, 1% BBB Bio 17 3 
Benzin (kontrola) 10 < 1 
 
Tablica 5. Zaštita od korozije u elektrolitima, sadrži sumporovodik i ugljični dioksid 
Materijal ∆mcont/ ∆minh Z (%) 
BBB/BBB Bio 7 86 
Kontrola   
 
Tablica 6. Specifikacije za BBB i BBB Bio 
Specifikacije BBB BBB Bio 
Izgled Prozirna žuta tekućina Prozirna svijetlosmeđa 

(jantar) tekućina 
WPG,lb/gal 
Gustoća, g/cm

3 
6.6-6.9 

0.79-0.83 
7.3-7.6 

0.87-0.91 
NVC[MP4], % 17-19 93-100 
MIL-PRF-25017 (ASTM D 
665 B) s 0,25% u 
dizelskom gorivu 

Zadovoljava Zadovoljava 

Bio sadržaj* - 89** 
Tecište, ºC*** -60 -59 
* Bio sadržaj' je postotak ukupnog ugljika u osnovnom uzorku. 

Analize su rađene korištenjem konvencionalnih analitičkih metoda radioaktivnim ugljikom. 

** Podaci od Iowa State University 

***Testirano u dizelskom gorivu s tecištem -60C kod koncentracije 0,1% po težini 

 
Primjeri dosadašnje primjene: 
BBB i BBB Bio imaju višestruku primjenu u radnim i skladišnim uvjetima. 
Primjeri su: 

- dugoročna konzervacija rudnika bakra u San Manuelu, Arizona, 
USA. BBB se dodao benzinu, dizelskom gorivu i alkoholnim 
gorivima kao stabilizator goriva i emulgator vode, 

- dugoročna konzervacija tenkova M-55/M-84 u hrvatskoj i slovenskoj 
vojsci, 

- u spremnicima dostavnih vozila u radnim uvjetima  
- i dr. 
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ZAKLJU ČAK 
BBB i BBB Bio su vrlo učinkoviti za goriva uključujući i biogoriva. 
Pružaju izvrsnu zaštitu od korozije: 

o kada se dodaju različitim vrstama goriva, 
o kod teških uvjeta (H2S, CO2), 
o kod obojenih i neobojenih metala, korištenih u sustavima za 

napajanje gorivima u automobilskoj industriji i sl. 
Vezani na tehnologije hlapljivih inhibitora korozije (VpCI): 

o pružaju zaštitu u sve tri faze: tekućoj, međufazi, parnoj faza iznad i 
ispod razine goriva, 

o uspješno su korišteni za dugoročne konzervacije sustava za 
napajanje gorivima i rezervoarskog/skladišnog prostora. 

Formulirani s biorazgradljivim (BBB, BBB Bio) i obnovljivim materijalima (BBB Bio) 
ovi proizvodi su sve prihvaćeniji na tržištu zbog sve većeg porasta svijesti o potrebi 
zaštite okoliša. 
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